Информация по нераспределенному фонду
Республики Северная Осетия-Алания
На территории республики существует несколько месторождений,  поисковые и оценочные работы которых проводились в советское время и информация по ним хранится в отделе геологической информации по РСО-Алания СКФ ФБУ «ТФГИ» по Южному Федеральному округу.

Ниже приведена таблица нераспределенного фонда месторождений, содержащих общераспространенные полезные ископаемые на территории РСО-Алания, представленные Отделом геологической информации по РСО-Алания (№ 058 от 15.07.2015 г.).

Нераспределенный фонд месторождений, содержащие общераспространенные полезные ископаемые на территории РСО-Алания
Месторождения и проявления глинистого сырья

	№

п/п
	Наименование месторождений, появлений
	Местоположение
	Запасы, ресурсы,

тыс. м3
	Область применения

	1.
	Хумалагское-

кирпичные глины
	В 8 км к ССВ от с.Хумалаг
	А+В+С1-867

Р1-12,5
	Кирпич, черепица

	2.
	Кадгаронские-

кирпичные глины
	Южная окраины с.Кадгарон
	А+В+С1-29

Р1-958
	Кирпич

	3.
	Орджоникидзевское-

кирпичные глины
	г. Владикавказ,

правый борт р.Терек, район ГЭС
	А+В+С1-

1500


	Кирпич

	4.
	Сунженское- кирпичные глины


	Южная окраина с. Сунжа
	А+В+С1-

3294

Р1-52200
	Кирпич, керамическая плитка, черепица

	5.
	Дигорское- кирпичные глины


	Южная окраина г.Дигора
	А+В+С1-

226

Р1-1,058
	Кирпич

	6.
	Ирафское-

кирпичные глины


	Южная окраина с.Чикола
	А+В+С1-

536 

Р1-1,9
	Кирпич


Месторождения и проявления известняка

	№

п/п
	Наименование месторождений, появлений
	Местоположение
	Запасы, ресурсы,

тыс. м3
	Область применения

	1.
	Мельхиорское 
	В 11 км к ЮВ от г.Владикавказ, в 4 км ЮВ от с.Чернореченское
	А-90,0
	Бутовый камень, облицовочный материал

	2.
	Тарское 
	В 6 км восточнее с.Тарское
	С1-19425
	Облицовка

	3.
	Поповхуторское 
	В 2 км к югу от хутора Попов
	А+В+С1-

479
	Облицовочный, стеновой, бортовой камень

	4.
	Дарьяльское 
	В 30 км от г. Владикавказ
	С2- 4324
	Облицовка, щебень

	5.
	Джимаринское
	В 60 км от г. Владикавказ, правый берег р.Ларцидон
	С2-3174
	Облицовочный и поделочный камень

	6.
	Ларцидонское
	в 6 км южнее с.Джимара
	С2-2199
	Облицовочный материал, крошка, декоративный бетон

	7.
	Дзамарашдонское 
	В 12 км к югу от п. Верхний Фиагдон
	С2-1200
	Облицовочный и поделочный камень


Месторождения и проявления кровельного сланца

	№

п/п
	Наименование месторождений, появлений
	Местоположение
	Запасы, ресурсы,

тыс. м3

	Область применения

	1. 
	Верхнекоринское
	Верховье р.Харисдон, в 1,5 км к Ю от с.В.Кора
	Месторождение не изучено
	Кровельный материал

	2.
	Джимидонское
	Верховье р.кайдон. в 2,5 км от развалин с.Джими, в 4 км от с.Унал
	Месторождение не изучено
	Кровельный материал

	3.
	Кайское 
	Между сс. Джимми и Кора
	Месторождение не изучено
	Кровельный материал

	4.
	Гутиатикауское
	В 1,5 км к востоку от развалин с.Гутиатикау
	Месторождение не изучено
	Кровельный материал

	5.
	Зарамагское
	В 2 км к С от с.Н.Зарамаг
	Месторождение не изучено
	Кровельный материал. Крошка из сланцев пригодна для посыпки и получения рулонного кровельного материала

	6.
	Зругское
	В 6 км к ЮВ от с.Зарамаг (левый приток р.Нардон) и в 1,4 км от Транскавказской магистрали
	Месторождение не изучено
	Кровельный материал. Крошка из сланцев пригодна для посыпки и получения рулонного кровельного материала

	7.
	Мацутинское
	В 1 км к с от с.Стур-Дигора
	Месторождение не изучено
	Кровельный материал

	8.
	Джимаринское (Гизельдонское)
	В 2-4 км на Ю и ЮЗ от с.Джимара
	Р3- 5000
	Кровельный материал

	9.
	Кайджинкомское
	В 8-9 км на ЮЗ от с. Хидикус Правый борт р. Фиагдон, в км севернее слияния рек Дзамарашдон и Бугультадон
	Предварительная разведка
	Кровельный материал

	10. 
	Саниба 

(Кауридонское) 
	В 9,0 км от с.Ларс в бассейне р.Кауридон
	Месторождение не изучено
	Кровельный материал 


Месторождения и проявления туфогенных пород

	№

п/п
	Наименование месторождений, появлений
	Местоположение
	Запасы, ресурсы,

тыс. м3

	Область применения

	1. 
	Скаттыкомское 
	На окраине 
с.Карман-Синдзикау
	1000
	Заполнитель в «легкие» бетоны для стеновых блоков марки 50

	2. 
	Урухское
	В 3 км северо-западнее с.Чикола
	Месторождение не изучено
	Для производства штучного камня, для использования бетонов марок «50», «75» и «100», растворов с  предварительной отмывкой фракции менее 0,6 мм


Запасы категории А — это вполне изученные, разведанные и подготовленные к добыче, они предназначены для эксплуатационных работ предприятий, а также для проектирования и строительства предприятий.

Запасы категории В — это геологически обоснованные, относительно разведанные и оконтуренные горными выработками и буровыми скважинами. Они могут быть взяты за основу для обоснования проектирования капитального строительства горных предприятий.

Запасы категории С менее изучены, требуют уточнения при помощи детальных геологоразведочных работ, используются они для перспективного планирования развития горной промышленности и геологоразведочных работ.

______________
